Membrana Asfaltica

EMAPI

LINEA N

N 500 P/P PLUS / 43 kg

Aplicacion segin Norma IRAM 12627

El asfalto normalizado es un desarrollo
cuya excelente respuesta impermeabi-
lizante obedece a caracteristicas fisicas,
quimicas y reoldgicas indisociables de
los altos estandares de calidad auto-
impuestos por Emapi S.A. Se trata de

un compuesto que exhibe un notable
comportamiento frente a variaciones
climaticas extremas, con una elevada
flexibilidad aun en bajas temperaturas
y una excepcional resistencia al desliza-
miento frente a temperaturas elevadas.

PROPIEDADES
Largo de Rollo
Ancho de Rollo
Banda de Soldadura
Peso Neto

Capa de Terminacion
Alma Central

Cuerpo

Film Antiadherente

Resistencia al Calor
IRAM 6693 Ensayo 8.2

Plegabilidad
Ensayo IRAM 1577-4a

N 500 P/P PLUS

10m

1m

No lleva

43 kg

PEAD de Emapi

PEAD de Emapi

Asfalto Normalizado de Emapi
PEAD de Emapi
Deslizamiento: menor a 5 mm

Satisface las exigencias normalizadas

OEmapi.

Las nuevas membranas EMAPI de Ia linea N 500 P/P Plus, son desarro-
llos de muy alta prestacion que combinan las excelentes propiedades im-
permeabilizantes de los asfaltos plasticos normalizados de EMAPI S.A.
con los atributos del PEAD (polietileno de alta densidad) formulado y
producido por la Division Polimeros de EMAPI S.A., incorporado como
alma central del producto y a sus terminaciones superior e inferior.

Los soportes base de la impermeabilizacion, tanto horizontales como
inclinados, de gran pendiente o0 abovedados, deben estar completamente
secos, ser estables y de superficie homogénea, asi como libre de cuerpos
extrafios o punzo-cortantes y sin restos de aceites, grasas, mamposteria
suelta, hidrocarburos, u otros materiales que puedan evitar la perfecta
adherencia de la membrana y afectar la durabilidad de la misma.

El producto que Ud. esta evaluando esta especialmente recomendado
para ser aplicado bajo carpetas planas o abovedadas (concavas o
convexas), terrazas y azoteas transitables, en cualquier tipo de
pendiente; en sistemas bajo lajas, baldosas u otro revestimiento.
También brinda excelente respuesta cuando se utiliza como barrera
de vapor. Como refuerzo de aislamiento impermeable bajo techo de
chapas o de tejas, forma una coraza inexpugnable. Adicionalmente,
se obtienen notables resultados cuando se lo utiliza como comple-
mento de otras membranas en sistemas de impermeabilizacion
multicapa expuestos.
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Film Anti-adherente
de Polietileno de Alta Densidad

Capa de Asfalto Normalizado

Alma Central
de Polietileno de Alta Densidad

Capa de Asfalto Normalizado

Film Anti-adherente
de Polietileno de Alta Densidad
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El' mantenimiento adecuado de una membrana
contribuye a prolongar la durabilidad y las pres-
taciones del sistema de impermeabilizacion.
Es necesario realizar inspecciones periodicas
(al menos una vez al afo), para verificar el es-
tado de la membrana, realizando las siguientes
operaciones:

Estado y conservacion del muro de carga en
todo el perimetro de laimpermeabilizacion.
Recuerde que cualquier fisura en el muro de
carga —fuera de la zona de impermeabilizacion—
incluso sobre su perfil medianero, puede pro-
longarse hacia el interior de la mamposteria,
mas abajo de la zona visible, posibilitando el
ingreso de agua o humedad.

En tal sentido, se recomienda remover las partes
flojas, reparar, sellar con material hidréfugo y
aplicar Emacril (versiones tradicional o fibrado).

Comprobacion de la fijacion y adherencia
de la membrana al techo. Cuando el producto
se utiliza como complemento de otras mem-
branas en sistemas de impermeabilizacion
multicapa expuestos, tenga en cuenta que una
mala adherencia es proclive a disminuir a tole-
rancia al alto impacto, punzonado u otro efecto
mecanico no deseado que pueda agredir la
superficie.

Productos Complementarios

Novasfalt ANR-5

Welder

LKA EN IMPERMEABILIZANTES
WELDER

ADHESIVD
PARA MEMBRANAS

Rendimiento: 0.40 litros/m2.

Emulsion asfaltica —base acuosa-— de aplicacion en frio, se
utiliza previamente a la colocacion de membranas, imper-
meabilizacion de techos y como barrera de vapor.
Presentacion: envases de 4 kg, 18 kg (caja), 20 kg y 200 kg.
Rendimiento: imprimacion: 0.25 kg/m2.

Adhesivo en frio disefiado para aplicar membranas asfalticas
sin necesidad de soplete de gas. Adhiere membranas sobre
carpetas cementicias, chapas metalicas y otras membranas.
Presentacion: envases de 18 litros.

Eliminacion de hojas, verdin, musgos y
otras formas vegetales invasoras, asi como
materiales y sedimentos acumulados por
el viento que puedan promover reservorios
de acumulacion de agua. Es muy impor-
tante permitir el libre escurrimiento del agua
retirando todo elemento extraiio que contribuya
a su estancamiento.

Eliminacion de hojas, ramas y nieve que
obstruya drenajes y canaletas. Todo con-
ducto de drenaje no debe presentar obturaciones,
debiendo permitir el libre escurrimiento del agua.

Cualquier desperfecto que provocara filtraciones
deberd ser reparado inmediatamente por perso-
nal especializado, dotado de calzado y medidas
de seguridad apropiadas.

Mantenimiento de la proteccion. Cuando el
producto se utiliza en sistemas de imperme-
abilizacion bajo carpeta, debe observarse que
cualquier fijacion futura de objetos al piso que
implique el uso de tornillos tirafondos u otros
elementos perforantes, disminuird la capaci-
dad impermeabilizante en esa zona.

Almacenamiento. Estos productos deben ser

O Emapi.

acondicionados en lugares frescos y secos,
protegidos del alcance de la lluvia y los rayos
solares, asi como de zonas himedas o fuentes
de irradiacion de calor.

Deben estibarse en forma piramidal, cuidando
de no superar los 6 rollos de altura por hilera.

Evaluacion de la superficie a impermea-
bilizar. Antes de comenzar o reanudar los
trabajos de impermeabilizacion, debe compro-
barse si la superficie retine las condiciones
necesarias para la ejecucion de un sistema de
impermeabilizacion, en caso contrario, debe
esperarse el tiempo necesario o procederse a
su adecuacion.

Las interrupciones en la ejecucion de la cubierta
deben hacerse de forma tal que no se deterioren
los materiales componentes de la misma.

Condiciones climaticas. No deben realizar-
se trabajos de impermeabilizacion cuando las
condiciones climaticas puedan resultar perju-
diciales o exista riesgo inminente de su suceso,
en particular cuando esté nevando o exista
nieve o hielo sobre el techo, cuando llueva o
el techo se encuentre mojado o cuando sople
viento fuerte.

Tampoco deben realizarse trabajos cuando la
temperatura ambiente sea menor que 5°C ni
superior a los 35°C.

~Maca P

- Solucion asfaltica de secado rapido, se utiliza previamente
ala colocacion de membranas; de naturaleza hidréfuga, se
emplea también sobre silos, postes, etc.
Presentacion: envases de 1 litro, 4 litros, 18 litros y 200 litros.
Rendimiento: imprimacion: 0.30 litros/m2.

Oxiflex

Asfaltos solidos de aplicacion en caliente. Formulados
para su utilizacion en sistemas de impermeabilizacion en
caliente, adhesion de membranas y tomado de juntas de
pavimentos rigidos y articulados.

Presentacion: bolsas de 20 kg.

O Emapi.

Los procesos que involucran disefio, desarrollo, produccion y comercializacion
de nuestros Impermeabilizantes son monitoreados bajo exhaustivos controles
de calidad, producto de la experiencia de mas de 70 afios de presencia en

el mercado.

Oficinas Comerciales: Avenida Paseo Colon 823, 5° Piso - C1063ACI Buenos Aires, Argentina

Tel.: (+54 11) 4019 7661/2/3/4

Administracion y Planta Industrial: Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, Argentina

Tel.: (+54 221) 491 3141/2/3

Ventas: ventas@emapi.com.ar - Comercio Exterior: comex@emapi.com.ar - Departamento Técnico: consultas@emapi.com.ar

www.emapi.com.ar
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